UV STBILNI{ POLYURETANOVY DVOUSLOZKOVY LAK
RENOVACE POVRCHU

Pfiprava podkladu:

e Koberec musi byt zbaveny prachu, mastnoty a necistot.

e Pokud koberec omyvate vodou, musite pockat nékolik hodin nebo dni (zaleZi na venkovni teploté
a vétru).

e Aplikujte na zcela suchy koberec pfi teplotach 15-25 °C (vzduch i podklad).

e Na novy koberec aplikujte nejdfive za 7 dnli po pokladce.

Potiebné naradi:

e Michadlo s regulaci otacek, maly kyblik, valecek nebo plochy stétec.

Aplikace:

e 750gslozky A + 250 gslozky B

e Do malého kybliku prelejeme slozku A a B, diikladné promichame po dobu 3 minut pfi cca 300 ot/min.
e Po smichani prelejte do jiné michaci nadoby a znovu promichejte.

e Smichejte pouze takové mnozstvi, které jste schopni zpracovat cca do 20 minut.

e Aplikujte vdleckem nebo velkym plochy stétcem.

e Pokud aplikujeme na novy koberec tak nejdrive po 72 hodinach.

e Aplikujte pfi teplotach 15-25 °C vzduchu i podkladu, ne na pfimém slunci.

e Po dobu tvrdnuti cca 24 hod. pri 20 °C plocha hesmi zmoknout ani padnout rosa.

Udrzba naradi:
e Pracovni nafadi po aplikaci fadné omyjte acetonem.
Dulezité:
e Pfiaplikaci pfi vyssich teplotach se doba zpracovatelnosti zkracuje.

e Nanasi se ve dvou slabsich vrstvdach, nikoli jedné silné.
e Spotieba musi byt 1 kg laku na 2,5m?.
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